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内容概要

本书共分9章，主要内容包括：绪论、磨粒图像采集影响因素分析、磨粒图像辨识数字特征表达与获
取、磨粒边界轮廓特征分析、磨粒表面图像纹理和颜色分析、磨粒三维表面形貌测量与重构、磨粒覆
盖面积定量分析、磨粒类型辨识特征与识别、磨粒图像数字化检测方法存在的问题与发展趋势。
    本书可供从事油液检测、图像处理、数据挖掘的工程技术人员参考，也可作为高等院校相关专业师
生的参考书。
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