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前言

　　汽车是人们平时出行的重要代步工具。
随着汽车保有量的增加，汽车碰撞事故也越来越多。
而不论事故大小，汽车的碰撞损伤都需要进行修复。
这使得汽车碰撞钣金修复行业具有很好的发展前景。
　　汽车钣金修理设备及工艺随着汽车制造材料、制造工艺的变革而改变，这就对汽车碰撞钣金修复
人员的理论知识、技能水平和操作方法提出更高的要求。
因此，提高相关人员的技术水平成了当务之急。
　　本书从汽车碰撞钣金修复的一线操作需要出发，提出了自己的维修观点、理念与实际修复技巧，
适应了当代国际品牌汽车入驻国内市场后的生产服务需要，符合汽车碰撞钣金修复的要求。
本书系统地讲述了汽车碰撞钣金修复的理论知识、维修步骤、实用技巧等，并通过典型的车身修复实
例提高图书的实用性。
这些实例涉及了车身修复累积误差的处理，如二次碰撞、二次修复、二次更换、过度拉伸、跑偏、共
振、啃胎、漏水、漏尘等，在每个实例后都有修复心得，能够帮助读者更好地领会汽车碰撞修复的思
路。
　　本书图文并茂，从汽车碰撞钣金修复工作与时俱进的理念出发，使理论与实例相结合，让读者更
快、更好地掌握汽车碰撞钣金修复技术。
在内容编排上，体现了理论联系实际、深入浅出的特点。
本书是广大一线碰撞维修技工的重要参考资料，也可供相关汽车院校师生使用。
　　在编写本书过程中，得到了不少同行专家的帮助和支持，并参阅了大量文献资料，借此出版之际
，特向他们表示诚挚的谢意。
另外，参与本书编写的还有汤锦如、施继强、冯小青等。
　　由于水平有限，书中难免存在差错，请广大读者批评指正。
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内容概要

　　《汽车碰撞钣金修复技巧与实例》系统地讲述了汽车碰撞钣金修复的理论知识、维修步骤、实用
技巧等，并通过典型的车身修复实例提高图书的实用性。
这些实例涉及了车身修复累积误差的处理，如二次碰撞、二次修复、二次更换，过度拉伸，跑偏，共
振，啃胎，漏水、漏尘等，在每个实例后都有修复心得，能够帮助读者更好地领会汽车碰撞修复的思
路。
　　《汽车碰撞钣金修复技巧与实例》图文并茂，从汽车碰撞钣金修复工作与时俱进的理念出发，使
理论与实例相结合，让读者更快、更好地掌握汽车碰撞钣金修复技术。
在内容编排上，体现了理论联系实际、深入浅出的特点。
《汽车碰撞钣金修复技巧与实例》是广大一线碰撞维修技工的重要参考资料，也可供相关汽车院校师
生使用。
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章节摘录

　　10）采取焊接临时拉伸板拉伸，或采用外形修复机栽焊、热收缩作业前，应确认其内部没有易燃
物及线束等。
车身钢板内侧，如后翼子板、车身立柱等内部会粘有隔声垫、隔热棉、发泡材料、线束等，焊接、热
收缩时的热量会造成内侧线束烧蚀，甚至引起火灾。
　　11）车身钢板修复时，外部饰板、外拉手、灯具等零部件卡扣的安装孔及螺钉孔应尽可能接近原
始平面，不能用原子灰找平，否则安装时会导致配合不紧、螺钉紧固时原子灰开裂、由于原子灰厚度
增加导致卡扣无法安装到位等现象。
修复后还应将箱形内部断裂的卡扣、从工艺孔掉进的原子灰块等物品清理干净，防止产生异响故障。
　　12）为保证钢板的耐用性，修复后应进行防腐处理。
车身钢板由于撞击，刮蹭，修复过程中的锤击、栽焊、热收缩都可能破坏原有防腐层，并使金属裸露
，裸露的金属与空气中的氧和湿气接触，极易形成锈蚀，缩短钢板使用寿命。
　　钢板防腐包括外表面防腐和钢板内侧防腐，常用防腐材料为油漆、防腐蚀化合物。
油漆工艺可在空气与钢板之间形成屏障，是钢板外表面主要防腐措施，钢板修复后，应对外表面进行
清洁、除油，并及时刷涂环氧底漆，以免锈蚀。
钢板内侧主要是通过喷涂防腐剂达到防腐目的，车身大多数的腐蚀是因内侧表面没有防腐处理所造成
的。
防腐剂类型主要有石油基化合物和蜡基化合物，其中蜡基化合物的使用较为广泛。
　　喷涂设备一种是罐装白喷式设备，使用喷管从钢板内侧的维修孔、工艺孔、顺水孑L等位置喷入
损伤的钢板内侧。
另一种是使用特制的喷杆、喷嘴，通过压缩空气的压力将防腐材料均匀喷入封闭式钢板的内部。
这种设备适合于车门槛板、车身立柱、纵梁及横梁等封闭式箱形部位，优点是射程远、压力大、防腐
剂的附着力强，喷嘴进出容易，适合于狭小部位的内腔防腐。
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