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内容概要

本手册为《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51-2009)的配套图书，由规程编写组编写。
本手册介绍和总结了有关试验方法的编制依据、基本理论、操作步骤的技术细节、注意事项和实践经
验。
    本手册可供从事公路工程施工、监理、质检、养护、设计的工程技术人员使用。
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