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前言

随着现代科学技术及生产组织形式对职业教育要求的提高，人们更多地倾向于采用项目教学法来培养
职教学生的实践能力、社会能力及其他关键能力。
中等职业学校的学生应当接受的是一种职业培训，获得一种职业技能。
现代职业教育尤其是在西方职业教育比较发达的国家正逐渐淡化学科课程的界限。
注重培养学生解决实际问题的能力，学会解决不同问题的方法。
涂料专业课程是理论性与实践性都很强的课程，我们在涂料课程的教学中采用了项目教学法，经过多
年的教学实践，取得了很好的教学效果。
同时也认识到，由于现行的教材基本根据学科知识系统进行编写，而项目教学需要学生掌握多方面的
知识，才能够满足进行项目研究的需要。
本书针对采用项目教学法对于教材的要求，结合我们采用项目教学法进行教学的经验，选择了若干符
合企业生产需要，又可以让学生在学校实验室完成的学习研究项目。
在每一个项目中，对于研究方法和研究该项目所需要掌握的基础知识做了详尽的讲解，并且尽量编入
在该项目领域中处于前沿的新产品研究开发知识，使学生经过本课程的学习后，能够在工作岗位上发
挥自己的作用。
由于中职学生的基础理论水平不高，本书对于学习涂料专业课程所必须掌握的高分子化学、高分子物
理、表面活性剂、涂料树脂合成等知识进行了系统的介绍，重点介绍了丙烯酸树脂乳液、水性涂料
、UV涂料的研制方法和生产技术。
本书共分七章，依次为涂料与高分子化合物、表面活性剂、合成树脂及其在涂料中的应用、涂料用丙
烯酸树脂乳液的研制、水性涂料、涂料涂层性能测试和UV固化涂料配方的研制。
其中第一、二章由石明辉（广东省石油化工职业技术学校）编写，第三章由盛颖晗（广东省石油化工
职业技术学校）编写，第四章由姬德成（广东省石油化工职业技术学校）编写，第五、六章由何献峰
（广州市信息工程职业学校）编写，第七章由李岚（广东嘉应学院化学与环境学院）编写。
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内容概要

　　《涂料生产工艺》根据当前涂料行业的发展对人才的需求，结合中职学生的特点，针对学习涂料
专业课程所必须掌握的高分子化学、高分子物理、表面活性剂、涂料树脂合成等知识进行了系统的介
绍。
并选择了若干符合企业生产需要，又可以让学生在学校实验室完成的学习研究项目，在每一个项目中
，对于研究方法和研究该项目所需要掌握的基础知识做了详尽的讲解，并且尽量编入在该项目领域中
处于前沿地位的新产品研究开发知识，使学生经过本课程的学习后，能够在工作岗位上发挥自己的作
用。
　　《涂料生产工艺》可作为中等职业学校化工专业教材，也可作为相关专业技术人员的参考用书。
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涂料194二、纸张上光油涂料196三、UV皮革上光涂料200实训项目7.1 纸张UV上光油的研制202参考文
献205
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章节摘录

插图：由于应用部门使用涂料的目的不同，要求一些涂料除了具有一般的装饰和保护作用外，还应具
有一些其他特殊的功能，这些涂料在组成和使用的原料上与一般的涂料有所不同，习惯上称这些品种
为特殊涂料。
现在普遍使用的有美术漆、船舶漆、绝缘漆、耐高温漆、防水漆、示温漆等品种。
（1）美术漆此种涂料是为了装饰物件表面而得到美丽的图案花纹。
它不是由描绘制成的，而是由涂料本身经过施工而自然形成。
此种涂料称为美术漆，它有以下几种。
①皱纹漆它的涂膜经干燥后会形成美丽有规则的皱纹，起到装饰外观、隐蔽物件粗糙表面的作用。
常用的有油基漆料和醇酸树脂制成的皱纹漆，它们的漆料中含有聚合度不够的桐油和较多的钴催干剂
。
若桐油聚合度不够，经过烘烤就易于起皱，同时较多的钴催干剂使涂膜表面干得快、里层干得慢，增
加了涂膜起皱的效应。
②锤纹漆这种漆膜干固后形成如同锤击金属表面形成均匀花纹而得名。
其涂膜是光滑的，但直观效果具有凹凸不平的感觉，不像皱纹漆真的是皱折不平。
这种漆用非浮型铝粉和快干、较稠、不易走平的漆料制成，利用溶剂挥发得快，在涂料干燥时使涂膜
形成旋涡状，铝粉随旋涡固定，形成盘状，再加上施工时采用喷溅操作而形成锤击花纹。
（2）船舶涂料船舶由于长期在内河或海洋中航行，受河水及海水长时间浸蚀，环境非常苛刻，为了
保护船体、延长寿命，需要各种特殊涂料。
①水线漆是涂饰在船舶水线附近船壳的专用漆，这部分漆有时在水下，有时露出水面，所以这些漆既
要能抵抗海水的浸蚀，又要能耐风吹暴晒，耐摩擦冲击。
一般采用酚醛树脂或醇酸树脂涂料配制，聚氯乙烯一醋酸乙烯树脂、氯化橡胶或环氧树脂也是常用的
原料。
②船底防锈漆是涂刷船底部分的底层漆，用以防止钢板锈蚀，常用的有沥青、酚醛树脂、聚氯乙烯一
醋酸乙烯树脂、氯化橡胶和环氧树脂等类型涂料。
这些涂料具有防锈能力强、附着坚牢、抗水性强、耐海水浸蚀的优良性能。
其中环氧富锌底漆和无机富锌底漆的性能是目前较突出的，一般寿命可达十几年。
③船底防污漆是涂刷在船底用以杀死附在船底的海洋生物，防止船底被腐蚀。
这种漆含有毒剂，可以慢慢释放出来，使附着的生物中毒死亡而不再附殖。
常用的毒剂是铜、汞的化合物，或者为有机锡化合物、滴滴涕、六六六、甲酚等。
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