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内容概要

本书主要讲述拜耳法制取氧化铝的基础理论和操作技术，包括氧化铝制取基础和工艺流程、原矿浆的
制备、拜耳法高压溶出、赤泥的分离和洗涤、铝酸钠溶液的晶种分解、氢氧化铝煅烧、分解母液的蒸
发与苏打的苛化、氧化铝生产的安全与环境保护等内容。
    本书为高职高专冶金技术及相关专业的教材，也可作为行业职业技能培训教材，或供相关专业工程
技术人员参考。
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