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内容概要

　　本书共分4篇，第1篇粘接基础，第2篇木材粘接，第3篇竹材粘接和第4 篇竹木复合材，共16章，
分别对木材加工业和家具制造业常见产品和新型产品的粘接技术进行了阐述，内容实用，工艺详尽，
可让读者充分了解木材与竹材的各种生产方法。
　　本书可作为高等林业院校木材科学与工程专业学生用参考书，也可供从事木材和竹材加工生产的
工程技术人员、从事家具制造的工程技术人员参考之用。
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