
第一图书网, tushu007.com
<<球墨铸铁>>

图书基本信息

书名：<<球墨铸铁>>

13位ISBN编号：9787508441368

10位ISBN编号：7508441362

出版时间：2006-11

出版时间：中国水利水电出版社

作者：吴德海

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<球墨铸铁>>

内容概要

　　本书介绍了特别是20世纪70年代以来，我国球墨铸铁的生产和科学研究成果；同时也较为系统地
介绍了国外的成熟技术和研究成果。
本书从铸铁的石墨分类开始，继而分析了Fe—C合金的热力学；由此，相继介绍了球墨铸铁的凝固、
球化处理与孕育处理、铸造缺陷与防止、热处理、铸态球墨铸铁、厚大断面球墨铸铁、等温淬火奥氏
体球墨铸铁、连续冷却的贝氏体球墨铸铁、球墨铸铁的性能、石墨球化理论的进展，以及球墨铸铁的
生产应用，最后附以各种国外的球墨铸铁标准。
　　这是一部从物理冶金角度阐述球墨铸铁的专著。
本书的特点是以基本理论阐述，并力求与生产实践结合。
　　本书可供从事球墨铸铁研究、生产的技术人员参考。
同时，本书也可供大专院校材料加工领域的师生用作参考书；也可供相关的研究人员参考。
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