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内容概要

本书主要介绍常用土木工程材料的试验方法和技术要求，为配合开设设计性和综合性实验的需要，大
幅扩充了试验内容，并增加了土木工程材料检测基本知识、测量不确定度、数据处理、小型构件性能
试验、设计性和综合性实验等内容。
全书分为18章，内容包括土木工程材料检测基本知识、石灰、水泥、砂、石、无机结合料稳定材料、
混凝土外加剂、混凝土掺合料、混凝土、沥青、无机矿粉、沥青混合料、建筑砂浆、砌体材料、钢材
、木材和结构构件性能试验、设计性实验与综合性实验等。
    本书可作为高等院校土木工程和水利水电工程各专业的教学用书，也可作为土木、建筑类相关专业
的教学用书，并可供从事土木工程科研、设计、施工、管理和监理人员参考。
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